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Glitzerpigment

Datenblatt

Produkt Glitzerpigment

Farbe grau mit metallischem Glanz

Teilchenform lamellar

Eisengehalt (Fe
2
O

3
 nach ISO 1248) > 85 %

Dichte g/cm³ (ISO 787/10) 4,8

Schüttdichte g/cm³ (DIN 53466) 1,5

Glühverlust (800 °C) < 1 %

pH-Wert (ISO 787/9) 9

Ölzahl g/100 g (ISO 787/5) 16

Siebrückstand obere Korngrenze (EN ISO 4610) Spuren > 200 µm

Siebrückstand untere Korngrenze (EN ISO 4610) max. 10 % < 100 µm

Die hier enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen erstellt. Es kann jedoch keine Garantie 

gegeben oder abgeleitet werden auf deren Genauigkeit oder Vollständigkeit oder auf die Marktfähigkeit 

des Materials sowie dessen Einsatzfähigkeit für irgendwelche Zwecke. Der Hersteller ist nicht haftbar für 

Folgeschäden oder Schäden an Personen oder Eigentum, die sich aus dem Gebrauch ergeben. Hieraus

ergibt sich in keinem Fall eine Empfehlung für einen Einsatz unter Verletzung irgendwelcher Patente.


